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Por iniciativa del Sr .  Director Ingeniero, Antonio Lucio 
Villegas de la Sociedad Duro-Felguera hemos procedido en el 
Instituto del Carbón de la Universidad de Oviedo y durante 
los meses de Abril, Mayo y Junio de 1939, al estudio e inves- 
tigación de ocho muestras de carbones, procedentes de los 
yacimientos de aquella Sociedad, llainados Mosquitera, Mo- 
desta y Fonddn con el fin de obtener datos relacionados con 
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.el aprovechamiento de los mismos en los procesos de obten- 

.ción de combustibles líquidos con los recursos nacionales. 

Anhlisie inmediato y elemental 

S o b r e  i. seca 

i'luestra 
PROCEDENCIA Humedad Cenizas Mat. vol. 

nlm.  , 
I Por 100 por 100 por 100 

Mosquitera, Invado.. . . 3,t 7 
Mosquiiera. capas ! 
Venta a Inglesa.. . . . . . 2,82 
Mosquitera, capas 
Estefania a Fuentes.. . . 2,27 
Modesta, lavado. . . . . . 3.44 
Fondón, capas 
San Luis a Falsa.. . . . . 3,08 
Fondón, capas 
Perico a Serradero ... . . 3.91 
Fondón, capas 
Escribana a Gascue.. . 4,90 
Fondón, capas 
Generales 1.' y P.'.. . . .l 9.95 

Sobre m. para 

Carbono Hidr6geno 
por 100 por l D D  

1-- 

FORMAS DEL AZUFRE 

El conocimiento de la naturaleza y distribución de las for- 
mas del azufre así como también de los compuestos rninera- 
les que producen las cenizas en un carbón, es un tema impor- 
tante en los procesos de lavado del carbón para su ulterior 
utilizaci611 en la destilación o hidrogenación. 

Las tres formas de azufre conocidas en los carbones son: 
-Azufre combinado con el hierro como pirita s marcasi- 

ta  (azufre piritico). 
-Azufre combinado con la sustancia orgánica (azufre or- 

gánico). 
-Azufre en forma de sulfatos de calcio y de hierro (azu- 

fre sulfato). 
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El análisis de las clases de azufre en las muestras 1 a 6, 
así como las cantidades de azufre fijo en el semi-cok y el vo- 
látil, se recogen en el siguiente cuadro: 

Porcentajes calculados sobre muestra seca 

Muestra 

nGm. 
1 TOTAL 

ORGA- 

NICO 
-- 

0,43 

0.33 

1,16 

0,55 

0,99 

0.71 

1 

La muestra número 1 fué también fraccionada con liqui- 
dos densos para determinar la distribución del azufre en las 
fracciones de diferente peso específico. 

Ea fracción que flota en una mezcla de xilol y tetracloruro 
de carbono de densidad 1,30 contiene 0,93 O/, de azufre total 
y 0,18 O/, de azufre pirítico. La muestra estaba molida a me- 
nos de 100 mallas. 

Fijo en el 
semi-cok 
por 100 

Plritico 

0,75 

0.93 

0,PB 

1 ,O2 

0,78 

0.07 

La parte de carbón que se hunde en un liquido de densi- 
dad 1,6 (tetracloruro de carbono de 1,585) contiene 9,07 O/, de 
azufre total y 8,23 '1, de azufre piritico, señalando como es 16- 
gico un aumento de la pirita al aumentar el peso especifico y 
las cenizas de cada fracción e indicando también como por 
una pulverización a menos de 100 mallas ea posible obtener 
una importante eliminación del azufre en el lavado. 

Para completar el conocimiento de estos carbones y de los 
elementos químicos, nitrógeno. azufre y oxígeno que deben 
ser eliminados durante la hidrogenación, se procede ahora al 
estudio de su reacción con el hidrógeno, 

VolatU 
por 100 

del S total 
Sulfato 

0,04 

0,05 

0,04 

0.07 

indicios 

0,02 
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C U R V A S  D E  L A V A D O .  

Las curvas de distribución de porcelitajes en peso de car- 
b6n en funcidn de las cenizas o de las densidades, dan una 
idea de la dificultad relativa de una separación para una de- 
terminada densidad, entre carbón puro y estCril o pizarra. 

Aunque estas indicaciones están basadas en los datos de 
flotación cor, líquidos de densidad creciente y no consideran 
otros factores tales como la relación entre los tamaños de los 
granos. la forma de las partículas, tipo de aparato para el la- 
vado, etc., dan sin embargo una indicación de la dificultad de 
separación en un problema de lavado. 

La dificultad de una separación reside y depende prirnera- 
mente de la cantidad de materia situada cerca de la densidad 
a la que debe hacerse la separación entre carbón y pizarra. O 
sea, si debe hacerse la separación a la densidad de 1 ,SO, la 
cantidad con densidad entre 1,40 y 1,60 es la que determina 
la buena o mala diferenciación y separación entre el carbón 
y la pizarra. 

Han sido descriptos un cierto número de métodos en la 
literatura para la interpretación de los datos de separación 
densimétrica (float and sink) obtenidos en el Laboratorio. El 
más sencillo, compara las proporciones de carbón con dife- 
rente peso especifico obtenidas con líquidos densos. 

Whiteniore del Bureau of Mines, Washington, compara las 
curvas -+ 0,10 de pesos específicos deducida de los pesos acu- 
mulados o rendimientos en porcentajes en función de las. 
densidades. 

Las curvas de cenizas acumuladas en función de los por- 
centajes en peso de carbón indican el rendimiento máximo 
posible obtenido por lavado con el tamaño de grano utilizado 
en el ensayo. Representa por tanto un rendimiento teórico en 
el lavado y sirve para determinar la eficacia verdadera de un 
lavadero. 

Los ensayos de flotación con líquidos densos en las mues- 



tras número 2 Capa Venta a Inglesa y 3 capas Estefania a 
Fuentes han dado los siguientes resultados: 

1 1 Molldo a 100 mallas. Calc. m. seca 
Densldad 

i 

1 peso por 100 1- P;;; ~IPes0 acumulado 1 CenIias icumu, 
por 100 , ladas por 100 

1.60 17.4 / O / 100 1 5.07 

Total.. . . . . 100 1 5,45 

Carbón núm. 3 1 
l 1 l 

La representación gráfica de estos datos permite ver que 
del carbón M. número 2 es posible obtener para hidrogena- 
ción u otro uso un 80 por "1, de carbón con 3,O "1, de cenizas 
y del carbón M. número 3 un  80 "1, con 3,6 "1, de cenizas. 

La repetición de estos ensayos con distintos tamaños per- 
mite conocer la mayor o menor influencia de las dimensiones 
sobre la purificación del carbón, en relación a la obtención 
de un producto lo más puro posible, para que una planta de 
hidrogenación pueda tratar así el máximo rendimiento de 
materia orgánica susceptible de producir petróleo. 

La flotación en tetracloruro de carbono de las muestras 
números 1, 2, 3 y 4 han dado los siguientes datos: 

Núm. 

Flota en C14C 

Rend. Cenizas por 100 

l 

Hunde en C14C 

Rend. Cenlzas por 100 
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PLASTICIDAD, HINCHAMIENTO Y 
DESGASIFICACION DEL CARBON 

En Europa la expresión de «carbón de cok» sc aplica par- 
ticularmente a hullas con 87 "/, de carbono y 5 "/, de hidró- 
geno y 24 "1, aproximadamente de materias volAtiles, que darr 
cokes duros. 

Se obtiene sin etnbargo cok de  alto horno con hullas cuyo 
porcentaje en carbono varia de 81 a 91 "1, y 5,s  máximo a 
4,5 "1, mínimo de hidrógeno. 

Las hullas de cok con 87 "1" de carbono dan la calidad su- 
perior de cok en Durham, Westfalia, Bélgica, Francia y Ho- 
landa pero en otras regiones, La Sarre, Alta Silesia y Derby- 
shire, Inglaterra y Occidente de Estados Unidos se utilizan hu- 
llas con menos de 87 "1, de carbono mientras que en Sonnens- 
chein, Ruhr, Westfalia se emplean hullas con 89,6 "1, de C g 
4,3 "lo de hidrogeno, en Pocahontas, Estados Unidos hullas 
con 90,9 "1, de C y 4,4 O/, de hidrógeno 

Pero por la pequeña contracción, debido a la pobreza en 
materias volátiles perjudican a las paredes de los hornos al 
descargar el cok y deben utilizarse mezcladas a otras hullas. 

AnBlisis de hallas para la obtención de cok 

........... Francia.. 
Ruhr Westfalia. ...... 
Durham.. ............ 

..... Donetz, Rusia.. 
. . . . . . .  U. S .  A. East.. 

U .  S .  A. West.. ...... 
Japón. ............. 
Yorkshire. Inglaterra.. 
Sarre. .............. 
Alia Silesia . . . . . . . .  
Transvaal.. . . . . . . . . .  

Carbono Mat. Vol. 

31 
23 
30 
23 
33 
39 

36 
32 

29 
30 

AUTORES 

E. Audibert 
H .  Bunte 
R.  A. Mott y R. Wheler 
Ramzin 
H .  C. Porter 
H.  C. Porter 
T. Shimmura 
R .  A .  Mott y P. Wheler, 
H. Bunte 
H.  Bunte 
H. Schortz y R. Wheler 
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La elección de hullas de cok es un problema en todos los  
países, pues si bien los !lomos de cok modernos de cocción 
rápida ya n o  exigen una calidad de hulla estrechamente limi- 
tada y la banda de carbones utilizables se  extiende cada vez 
más, por otro lado los carbones de cok del tipo príinitivo son 
también cada vez más escasos, lo que obliga a la preparación 
de mezclas apropiadas de carbones. 

Hasta hace pocos años la elección de hullas solo tenía por 
guía ensayos enipíricos, sin correlacióil estrecha con los fe- 
nómenos de carbonización en los hornos, tal como el ensayo 
Campredón. 

En la f ~ r m a c i ó n  de un cok o semi-cok interesan una serie 
de fenómenos, ahora estudiados por ensayos de plasticidad, 
hinchamiento y desgasificación a saber: 

-FusirSn completa y sin hinchamiento visible que  condi- 
ciona la dureza y hor-i~ogeneidad del cok que debe estar bien 
fundido. 

-4glutinacióri total de las partículas inertes d e  pizarra 
existentes en la mezcla y que  condicionan la fragilidad y re- 
sistencia a la abrasión medida por el ((Shattern test o el ensa- 
yo en el cilindro giratorio. P o r  esto las partes infusihles deben 
estar finamente molidas. 

-Fisuración moderada y n o  demasiado diseminada, en el 
cok ya solidificado, que condiciona la distribución por tama- 
ños y la resistencia mecánica del cok. 

-Contracción suficiente una vez soliclificada la masa para 
permitir un fácil deshornado. 

Los carbones aquí estudiados, por su  bajo contenido en 
carbono elemental, deben presentar una pequeña dilatación al 
carbonizarse. 

A mayor hinchamiento, corresponde una excesiva fractu- 
ración, debido a la pérdida de gran cantidad de materias volá- 
tiles despues que la estructura rígida del cok h a  sido ya for- 
mada. De aquí el interés del conocimiento de1 proceso de des- 
gasificación en función de la temperatura. 

Los mejores cokes inetalúrgicos resultan de carbones con 
4 
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fuerte poder de  hinchamiento y bajo porcentaje en materias 
volátiles. Los carbones de cok típicos de  85 '1, de carbono y 
5 '1, de hidrógeno se dilatan fuertemente durante su carboni- 
zación. En las condiciones de  la fabricación del cok o semi- 
cok con el impedimento de la dilatación se  desarrolla una 
presión considerable en el interior del horno y las partículas 
del carbón se  aglomeran y forman una masa dura y densa. 
Con las hullas de d6bil dilatación o hinchamiento y una pro- 
porción de  carbono, como las aquí estudiadas de 82 "/, o me- 
nos  de  carbono, puede ser necesario, para obtener un semi- 
cok duro,  comprimir la carga mediante el emp!eo de retortas 
verticales estrechas y de  gran altura a cualquier o t ro  tipo de  
horno de destilación. 

Este hecho fué confirmado despues de las destilaciones en 
el horno giratorio de  F. Fischer, en las que el carbón pudien- 
d o  dilatarse libremente en todas direcciones, ha  dado un se- 
mi-cok menos duro y coherente que el ensayo en la retorta 
de  aluminio de aquel investjgador, en la que el hinchamiento 
solo puede efectuarse en una sola direcciún. 

La fisuración se  explica por la contracción que provoca el 
escape 'de materias voIátiles posteriormerlte a la solidifica- 
ción, análogamente a la disminución de  volumen que sufren 
los productos cerámicos durante el secado y cocción. Y la 
fisuración siguiendo líneas normales a los planos o superfi- 
cies isotérmicas tienden en principio a ser más  frecuentes 
cuanto mayor es la proporción de materias volátiles perdidas 
después de la solidificación. 

Interesa por esto conocer el punto de  ablandamiento, pun- 
t o  de fusión y de solidificación de los carbones de Mosquite- 
ra. Modesta y Fondón. 

El carbón M, número 2 Mosquitera, capas Venta del Ni- 
c h o  a Inglesa contiene una vez solidificado s u  semi-cok a la 
temperatura de  460°C 8,8 "1, de materias volátiles o sea 37,1 
M. V. originales y 28,3 '1, M. V. perdidas ya a 460°C. Existen 
carbones de  33 O/, de materias volátiles que a la temperatura 
de solidificación n o  han perdido más de  1 '1, de mat. vol. y 
s u  gindice de f i suración~ medible por el porcentaje de mate- 
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rias volátiles residuales a la temperatura de solidificación e s  
por lo tanto elevadísimo. 

En el carbón M. número 2 la cantidad de materias voláti- 
les residuales es pequeña y n o  debe existir por tanto  gran ten- 
dencia n la fisuracion y el semi-cok que se  obtenga n o  pre- 
sentará desintegración en tatnaños pequeños de  ur. m o d o  
abundante. 

P o r  el contrario el carbón M. número 4 lavado de  Modes- 
ta.  como ya se deduce de  la curva de gases desprendidos en 
funciún de la temperatura y plasticidad, pierde la parte más  
importante de gwes una vez iniciada la solidificación. El se- 
mi-cok ya formado a 400°C tiene de materias volátiles resi- 
duales 14,9 "1, y la tendencia a la fisuración ha  de  ser mayor 
que eri el carbón M. número 2 de  iYosquitera. (Pérdida de ma- 
terias volátiles totafes por calentainiento una hora n 400°C en 
corriente de nitrógeno). 

P o r  otro lado el cok de este carbón M número 4 presen- 
tará una mayor contracción que la M.  número 2 y su  descar- 
ga ofrecerá iilenos dificultades. 

La resistencia del semi-cok dependerá no  solo de  la fisura- 
ción, sino además de  su propia resistencia mecánica, que a 
su  vez está condicionada por el hinchamiento. S e  suelen cla- 
sificar los semi-cokes desde el punto de vista de su resisten- 
cia en tres categorías: 

1." Los más resistentes resultan de una fusión con hin- 
chamiento total entre 10 a 40 "1, en volumen. 

2." Los de resistencia intermedia resultantes de  una fu- 
sión seguida de un hinchamiento superior al 40 "1,: la resisten- 
cia disminuye en igualdad de  condiciones con hinchamien- 
tos crecientes superiores al 40 "1, 

3." Débil resistencia originada en carbones que apenas 
han hinchado. 

Pa ra  el estudio de la fusión de  las hullas, el dilatómetro 
de MM. Audibert y Delmas, es un método de  gran sensibili- 
dad. El hinchamiento de los carbones durante s u  destilación 
ha sido estudiado intensamente en los últimos años,  por su  
interes científico y por su importancia industrial en relación 
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c o n  los hornos de cok estrechos y de gran altura. Mediante 
los ensayos en el dilatómetro puede aclararse c ~ m p l e t a m e ~ i t e  
la utilización de una hulla para la destilaciún.. 

S e  h a n  ensayado los carbones de Mosquitera, Modesta y 
Fondón en el dilatómetro Atidibcrt y Delriias, siguiendo una 
ley de calefacción próxima a la conseguida en los hornos an- 
chos que es próxima a 1.OC por minuto o según la de hornos 
estrechos que es de 2.OC por minuto. 

La figura 1." recoge la variación de longitud sufrida por 
una carga del carbón M. número 1 Mosquitera Iavado, expre- 
sada en porcentajes de la longitud original de aquella carga 
s in  comprimir. 

Fig 1 .  Plasticidad (curva 1; escala derecha: presidn cm. de agua contra 
temp. O C) y dilatación (curva 2, escala izquierda en porcentajes) 
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Después de un comienzo de fusión hacia los 440-450°C que 
determina una reducción de tamaño de la carga, viene una 
rápida dilatación que cesa a ia temperatura de 480°C. La tem- 
peratura de máxima plasticidad o solidificación coincide 
aproximadamente con la temperatura de máxima dilatación 
determinadas ambas en distintos ensayos. 

En otros ensayos con los carbones M. números 2, 3, 5 y 6, 
han señalado unas dilataciones del mismo orden que la mues- 
tra número 1 y con una ligera tendencia hacia mayores dila- 
taciones en las muestras núineros 5 y 6 que del 20 '1, pasan al 
12  "1,. 

Estos hechos se hallan confirmados por el aspecto de los 
semi-cokes resultantes en los ensayos de destilación en la re- 
torta de aluminio de F. Fischer. 

Todos ellos presentan un hinchamiento pequeño, están 
bien fundidos, con poros finos. duros y fisurados en 2 o 4 di- 
recciones. 

Los carbones M. números 5, 6, 7 y 8 presentan como la 
M. número 4 Modesta, figura 2." una gasificación intensa du-  

Fig. 2. Plasticidad (curva 1 presión cm. de agua, contra temp. " C) y des- 
prendimiento geseoso cc. (curva 2, escala izquierda) 
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rante el segundo periodo de plasticidad o sea cuando ya la 
mayor parte del carbSn en fusión está ya solitlificado. Esto 
determina una mayor fisuración y contracción, sin que los en- 
sayos de Laboratorio puedan precisar la mayor o menor in- 
fluencia de este hecho en la producción de tamaños pequeños 
en los trozos de semi-cok. Solo pueden indicar una impor- 
tante ventaja: la descarga del :semi-cok no será difícil desde 
las retortas, debido a la contracción que sufre la torta. 

Y con arreglo a la clasificación anterior, que relaciona el 
hinchamiento y la dureza, puede afirmarse que suministrarán 
un producto de destilación, duro. 

El rango de plasticidad para los carbones M. número 1 a 
4 Mosquitera y Modesta es de 60 a 70°C, mientras que las M. 
números 5 y 6 Fondón presentan una plasticidad más amplia, 
Qurante un intervalo de 100°C. Este hecho se debe a la mayor 
proporción de vitreno en los carbones del Fondón. 

DETERMI'NACION DEL FUSENO 

La presencia del constituyente macroscópico fuseno, tiene 
considerable influencia en las propiedades mecánicas del car- 
bón y del cok con el producido. Para .su determinacion han 
sido propuestos varios métodos y el dado por Francia y Whe- 
ller (J. Soc. Chem. Ind. 1925) permite obtener buenos resul- 
tados. 

El residuo obtenido de 1 gramo de1 carb6n M. número 1 
después de ser oxidado con ácido nítrico y clorato potásico 
era: 

. . . . . .  Solución.. 8 9 10 I I 

Residuo.. ......... 0,247 0,183 0,140 O, 136 

El contenido en cenizas del residuo calculado en muestra 
seca era de 14,6 ' l o  y el residuo calculado puro de 12,8 "1, del 
carbón tratado, indicando un contenido en fuseno medio, en 
relacióii a los carbones ingleses, pero que puede representar 
alguna influencia en la carbonización pues ha sido señalado 
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que  cuando la concentración en fuseno en un carbón es ma- 
yor del 10 "1, decrece el hinchamiento del mismo (Estudios so- 
bre los carbones de H. del Turón). Y ya vimos que un hincha- 
miento importante es necesario para obtener un semi-cok 
duro. 

Probablemente la eliminación en las muestras aquí estu- 
diadas de los tamaños inferiores a 0,1 mm. en los que existe 
una gran concentración de fuseno, ha de ejercer una influen- 
cia beneficiosa en el cok formado. 

ALCALINIDAD DE LOS CAR- 
BONES 

La posibilidad de obtener un carbón pobre en cenizas para 
ser utilizado en una planta de hidrogenación, está ligada ade- 
más al grado de alcalinidad de aquellas materias inorgánicas, 
cuyo estudio fué recomendado por la 1. G. en las Normas 
para ensayos de carbones. 

La alcaliiiidad de los carbones aquí estudiados no es muy 
elevada y está expresada en gramos de ácido sulfúrico por ki- 
lo de carbón seco en la siguiente tabla: 

DESTILACION A BAJA TEM- 
PERATURA 

Por el metodo de F. Fischer que utiliza una retorta de alu- 
minio para favorecer la conductividad térmica, el carbón es 
calentado en 1 hora a 550°C y mantenido otra hora a esta 
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temperatura. La carga era de 50 gramos de carbón. Del alqui- 
trán recogido se separa el agua por una destilaciún coi1 xilol 
saturado de agua. En el alquitrán aiihidro se determinan los 
compuestos fenólicos por extracción con hidróxido sódico, 
Es muy notable la elevada proporción de estos compuestos 
en la mayoría de los carbones aquí estudiados, que revela la 
existencia de una alta cantidad de oxígeno unido a núcleos 
bencénicos en el carbón. 

Ensayos de destilación 

Carb6n PROCEDENCIA 

M ~ p ~ l h n .  . . . . . . . . . . . . 1 73.7 1 I 3 , 5  
Capas venta a Inglesa. Mosqultera. 713 1 4 6  
C a p a  Estefania a Rab. . . . . . / 73.2 I4,2 

Menudo lavado Modesta . . . . . 
Capas San l u l s  a Falsa Fondbn.. 
Capas Perloo a Serradero Fondbn . 
Capas Escribana a Gascue Fondbn. 73,4 1 3 , 3  
Generales l." y 2." Fondbn . . . . . 73,O 1 3 . 2  

Los rendimientos en alquitrati y semi-cok están calculados 
sobre muestra seca. 

La densidad aparente de los semi-cokes obtenidos con los 
carbones M. número 1 Mosquitera lavado y número 2 Capas 
Venta a Ing!esa es de 0,70 1: 0,73 respectivamente. Con este 
valor y la densidad real del seini-cok pulverizado se calcula la 
porosidad expresándola en volumen por 100 del volumen apa- 
rente. Los valores hallados son 53,1 y 52,2 "1, para las M. nú- 
meros 1 y 2 respectivamente. 

Como se deduce de  la representación gráfica de los volú- 
menes de gas desprendidos en función de las temperaturas, 
tiene lugar una evolución rápida de gas a partir de 450°C para 
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el carbón M. número 4 Modesta, a 450°C para el carbón M. 
número 2 Mosquitera, mientras que las muestras del Fondón 
números 5 y 6 la evolución intensa se inicia r? los 475 y 495°C 
respectivamente. Este hecho está relacionado con la rotura de  
los poros aun cerrados que ocurre a la temperatura de rápido 
desprendimiento del gas. 

Determinando la densidad real y la aparente, así como el 
volumen de los poros que es posible llenar con agua some- 
tiendo el cok a un alto vacío para facilitar el mojado,  es po- 
sible encontrar el vo;umen de la masa del cok y de los poros 
cerrados y calcular así el porcentaje de éstos.  P a r a  el carbón 
M. número 1 el semi-cok posee 44 "1, del volumen total en 
forma de poros abiertos y 8 "1, en forma de  poros cerrados. 

Al destilar los carbones. se  observa la aparición de  la pri- 
mera gota de aceite, como indicación de  la temperatura de  
descomposición del bitumen, a las temperaturas siguientes: 
400, 410, 410 y 420°C para los carbones M. números 1 ,  2, 3 y 
4; y de 438, 440, 436 y 438°C para las muestras números 5,  6, 
7 y 8 respectivamante. El interés de estos datos reside en la 
indicación de la marcha de la descomposición del bitumen, 
base de  la cokización. Según la teoría de cokización de F. Fis- 
cher del bitumen aceitoso origen del hinchamiento y del bi- 
turnen sólido que produce la aglutinación de  las partículas. 
tiene que producirse una coincidencia entre las temperaturas 
de descomposión del bitumen aceitoso y de  fusión del bitu- 
men sólido, para que se produzca un buen cok.  

El contenido en materias volátiles del semi-cok, que de- 
terminan entre otros factores el fácil encendido-con un pa- 
pel-de este tipo de  combustible sólido, es: 

Seml-cok Meterlas volAtlles 
M. ni. / i u i e  m seca) 



58 REVISTA DE LA 

ESTUDIO DEL ALQUITRAN 
PRIMARIO 

robar; a 
a destila 

le ser el 
21 carbC 
- J - - - -  

Se preconiza en los proyectos de destilación a baja tem- 
peratura dan los carbones una utilización del alquitrán pri- 
mario por fraccionamiento por el calor. 

En Inglaterra, el alquitrán prirriario es destinado a la hi- 
drogennción o a la preparación de tres tipos de aceites para 
calefacción de los cuales uno, el «E» para la Marina de guerra 
brithnica es un aceite de densidad 0,97 del que se han separa- 
do  10s fénoles. 

En el Norte de Francia el tratamiento del alquitrán prima- 
rio sumixiistra por extracción con sosa, los férioles, principal- 
niente el ácido fénico puro, y orto-.para-cresoles técnicos. 

Pero hecho notable que la observación de la densidad y 
ensayos de destilación en el vado y a la presión atmosférica 
permite comp i pesar c I alquitrán primario un  
producto de 1, ición dc in a temperaturas entre 
450 a 500°C. y prouuc id~  de la uescomposición en los carbo- 
nes asturianos a temperaturas entre los 390 y 450°C, un cier- 
to  número de los compuestos que constituyen aquellos alqui- 
tranes, son descompuestos cuando el alquitrán es calentado 
de nuevo a temperaturas ya de 150°C. 

Por  esta causa una separación o fraccionamiento de los 
constituyentes del alquitrán primario, basada en la destila- 
ción a la presión atmosférica conduce a la formación de un 
residuo de brea en una proporción de 30 a 40 "1, del alquitrin 
primitivo, que no existía formada primitivamente en el propio 
alquitrán como vamos a ver experimentalmente. 

Así, destilando 15 kgs. del carbón número 5 capas San 
Luis, Rojola, Purra y Falsa en el horno giratorio de F. Fis- 
cher, se obtuvo un alquitrán que luego fue fraccionado por 
dos métodos: por destilación y por separación de sus consti- 
tuyentes mediante la acción de disolventes selectivos y reacti- 
vos químicos con los resultados siguientes: 
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La destilación fraccioriada en caldera de cobre suministra 
10s siguientes porcentajes sobre alquitrán primario deshidra- 
tado. 

:Fracclbn Vol. por 100 

-- 

- 170 11,7 

170 - 230 1 14.6 

10,9 

270 - 350 

Biea y pérdida 
por pirolisis. . ' 41.2 

Un estudio de estas fracciones ha señalado sus caracte- 
teristicas y los grupos de compuestos químicos que los inte- 
gran para poder deducir su adaptabilidad a los empleos ante- 
riormente mencionados del alquitrán primario: fuente de 
compuestos fenólicos para la industria química, explosivos, 
colorantes e insecticidas o para ser convertidos en gasolina 
por hidrogenación. 

Esta investigación era además necesaria porque los datos  
existentes en la bibliografía son algo imprecisos. Edwards 
(1924) señala que las bases y aceite neutro están uniforme- 
mente distribuidos en las fracciones del alquitrán primario, 
pero que los fenoles se concentran en la fracción 200-230°C. 
Morgan y Soule (1932) hallan en la fracción 237-281" el con- 
tenido más alto en fenoles, mientras que Davis y Perry men- 
cionan que la tracción 200-235" es la más rica en dichos com- 
puestos. 

En las partes obtenidas por cuidadoso fraccionamiento se 
han determinado las bases, los fenoles mediante la reducción 
de voluinen por tratamiento con reactivos. En el aceite neu- 
tro residual se hallaron los hidrocarburos olefínicos y aromá- 
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ticos por el método Kester y Pohle (Bureau of Mines E. U.) y 

las parafinas y naftenos calculados por diferencia. 

Los resultados fueron: 

Por 100 sobre el destilado Por 100 sobre el aceite neutro 
20 U C 

10,5 0,763 
15.2 33.6 0,875 

14,2 35.7 0,934 
23,7 46,5 0.940 

24,3 57,2 

Es notable Ia concentración de compuestos fenólicos en la 
fracción 220-240 así como 10s altos porcentajes en las fraccio- 
nes 170-220 y 240-280. indicando la existencia del ácido féni- 
co, los cresoles y los isómeros del xilenol ya  caracterizados 
por sus reacciones en los alquitranes obtenidos con otros 
carbones asturianos. 

En los aceites neiitros se observan los porcentajes relati- 
vamente poco importantes de olefinas que crecen con la tem- 
peratura de destilación y que son el origen en la fracción ga- 
solina (-170°C) de gomas e inestabilidad. La gran riqueza en 
hidrocarburos saturados, parafinas y naftrnos es ya una indi- 
cación de un consumo de hidrógeno reducido durante su con- 
versidn en gasolina por hidrogenación. 

La existencia de fenoles en la fracción gasolina, que po- 
seen un punto de ebullición propio superior a la temperatura 
rnáxitna de esta fracción revela la formacíón de mezclas 
azoetrópicas o el arrastre con vapores de líquidos no misci- 
bles con los fenoles. 

Fraccionamiento por reactivos y disolventes del alquitrán 
primario. 

La disolución en eter etilico del alquitrán primario origi- 
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na un precipitado de filtración difícil y constituido por ceras 
e impurezas sólidas arrastradas mecánicamente desde e1 hor- 
no giratorio de destilación-polvillo de carbono cok y sulfu- 
ro  de hierro procedente de la corrosión por el ácido sulfhí- 
drico en los gases desprendidos. 

Al separar las bases orgánicas y los fenoles con reactivos 
ocurre la precipitación de masas alquitranosas de naturaleza 
resinica, que una vez lavadas en un extractor Sohlet se con- 
vierten en polvo amorfo de color pardo. Los fenatos alcalinos 
mantienen en disolución a unas substancias no fenólicas, no  
solubles en legías alcalinas, que extraídas mediante disolven- 
tes orgánicos (cloroformo) suministran un polvo amorfo de 
naturaleza Úlmica y extructura quimica aromática. 

La siguiente tabla señala las distintas partes en que ha si- 
do fraccionado el alquitrán obtenido con el carbóti muestra 
número 5 capas San Luis a Falsa (Fondón) así como los ren- 
dimientos referidos a alquitrán primario deshidratado y a una 
tonelada de carbón seco y sin cenizas. 

-Solido precipitado al disolver el alquitrán en eter etflicb. 
-De este precipitado, s o n  ceras, so l .  en acetona .... 

- Aceite neutro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44,1 

-Bases  orgánicas puras.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 3,9 

Separados así del aceite neutro todos aquellos componen- 

-Sólido precipitado al separar las bases,  resinas ami- 
n i c a s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

-Resinas precipitadas al faltar las  bases  orgánicas que 
las  mantenían en disoluciún.. .................. 

1 8  

1.9 
-Compuestos fenólicos puros. . . . . . . . . . . . . . . . . .  32.5 
-Cornp~iestos ulrnicos, sol. en fenalos alcalinos . . . . .  1 8,8 
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tes de alto peso molecular resinas y úlminas, puede ser des- 
tilado con alto vació (2 mm.) sin dejar residuo de brea, pero. 
si de ceras e hidrocarburos aromáticos superiores solubles. 

Los valores de la última columna indican los rendimientos 
de cada una de las partes en que lia sido fraccionado el alqui- 
trán primario señalando una cifra de 62 kgs. de aceite neutro. 
por tonelada de carbón puro de las citadas capas de San Luis 
a Falsa. 

En la literatura (Morgán J. S. C. 1. 1932) ha dado las can- 
tidades que se obtienen de aquellos componentes desde un 
alquitrán primario de la Low Temperature Cnrbonization 
Ltd. (carbones de Durham, medio cokizante, destilado a 
585°C. con un rendimiento en alquitrán b. t. de 88,5 kgs. del 
que destilan 65 "1, y deja 31 kgs. de brea). 

Po r  tonelada de carbón seco y libre de cenizas, se obtiene: 

Aceite neutro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51 kg. 
Ceras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.4 id. 
Bases .................................... 3,7 id. 
Fenoles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17,5 id. 

Compuestos ulmicos sol. en fenatos.. ...... 8.8 id. 

ANALISIS ELEMENTAL D E L. 

ALQUITRAN PRIMARIO 

No ha  sido posible por carencia de material el análisis ele- 
mental completo o sea la determinación del carbono, hidró- 
geno, azufre, nitrógeno y oxígeno. Una determinación del 
carbono e hidrógeno ha indicado sobre el alquitrán anhidro: 

Carbono.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 4 3  O/, 

Hidrógeno . . . . . . . . . . . . . . . .  8,7 id. 
Azúfre. nitrógeno y oxigeno.. .. 7.0 id. 

Comparado con el petróleo y sus fracciones pesadas que. 
contienen de 11 a 13 "1, de hidrógeno, el alquitrán primario ea. 
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más pobre en hidrógeno, pero más superior como materia 
prima para la hidrogenación que el propio carbón cuyo por- 
centaje en hidrógeno es de 5 "/, aproximadamente. Todos es- 
tos contenidos en hidrógeno tienen que elevarse hasta valores 
superiores al 14 "1, contenido en la gasolina. 

El alquitrán primario obtenido en la fábrica de Destilación 
de Carbones en Trubia, contenia: 

Carbono.. ................... 85,9 "1, 

Hidrógeno . . . . . . . . . . . . . . .  7,15 id. 

revelando ser un alquitrán más pobre en hidrógeno, más pi- 
rolizado que el obtenido con el carbón muestra número 5 en 
nuestro estudio que fue destilado a 550" y arrastrados los va- 
pores del alquitrdn fuera de1 horno introduciendo una peque- 
ña cantidad de vapor de  agua. 
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